
eclipse



E 81 - Albastru Î. E 70 - lila E 80 - Gri Închis

E 08 - VernilE 35 - Verde E 16 - Maro

E 18 - PortocaliuE 22 - Cappuccino E 09 - Bordo

E 13 - RoșuE 21 - Gri

eclipse



Test Unit/Unitate Warp Weft Metoda Testului

Puterea de tracțiune N  min. 86,3 min. 86,7 ISO 13934-2

Puterea la rupere N min. 31 min. 13 ISO 13937-2

Rezistența la abraziune cicluri min. 100000 EN ISO 12947-2

Rezistența culorii la 
lumină

4 ISO 105 B02

Greutate gr/m2 250 +/- 2% ISO 2286-2

PROTECȚIE LA FOC BS 5852 Passed 

Test Unit/Unitate Warp Weft Metoda Test

Rezistența culorii la frecare Umed - 4/5 Uscat - min. 4 ISO 105-X12

Lățime cm 148 - 150 

Compoziția Unit/Unitate Valoare

Polyester % 100%

Rezistenta la scămoșare 4/5 EN ISO12945-2

AZO/DMF Not Detected Passed

date tehnice
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